PRUFBERICHT NR.: 0227/08 > SEHAL

Unlimited Polymer Solutions

Betrifft:  Qualitatssicherung WPC Decking w nl, WPC Decking gebiirstet, Serienanlauf Dezember 2007
Ko.-Stelle: 15201400
z.Hd. ~— H.Dr. Sonntag 2862 Eingang: 16.01.08
Aus Laufzettel (ibertragen, soweit vorhanden
Art/Rohst-Nr.  |RAU-Mat.-Nr. Rez.-Nr. Farbe Auftrags-Nr. Kunden-Nr. Lfz.-Nr./Charge
Priifung Prifvorschrift
Nr.: =
Salzspriihtest nach DIN Bespriiht wurde die feingeriffelte Seite,
EN ISO 9227 Muster nach 10 Tagen Laufzeit zur Eigenbeurteilung zuriick.
5%-ige NaCl-Losung ; - .
10 Tage, NSS S
Datum: 13.02.08 Prilfer; Lehmann 2657 < /772 ¢ V.2 et
Aufbewahrung generell 15 Jahre. Prifstelle:  G-Zentrallabor reh

Alle Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Proben.
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